Falkoner Ferenc: Maria oktatasa, 1773

(116x116 cm, olaj-vaszon, jelzés nélkiil)

A vaci Szent Kereszt-templom egykori Szt. Anna mellékolaran,

Restauralta Korhecz Papp Zsuzsanna 2017-ben a Szabadkai Varosi Muzeumban.
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Atvételi allapot / Zate¢eno stanje

Atvételi allapot leirasa

A keép hordozdja két darabbdl, varrassal illesztett kézi szovésti lenva-
szon, melyet kovacsoltvas szogekkel rogzitettek nem é€kelhet6 vak-
keretére. Olaj-alapozasa sarga szinti. A kép bal fels6 részén nagyfokua
karosodasra utald jelek. A korabbi restauralas kovetkeztében a hor-
dozd deformalddott, megrancosodott, a festményt tultisztitottak. A
kep teljes feliiletét repedéshald fedi, a pigmentréteg kagyldsodott,
feltaskasodott, enyhén pereg.

A restauralt mu / Restaurirano delo

Opis zateCenog stanja

Nosilac slike je ru¢no tkano laneno platno koje se sastoji od dva ko-
mada i spojeno je Sivenjem, a pri¢vrscen ruc¢no kovanim ekserima
na slepi ram, koji nije kajla ram. Tonirana uljana podloga je Zute
boje. Levi gornji deo kompozicije je veoma o$téen. Tokom prethod-
ne restauracije se nosioc deformisao, potalasao, a sliku su precistili.
Slikana povrS$ina je mreZasto popucana, pigmentni sloj je sa podlo-
gom klakerirana i ljuspa se.

Franc Falkoner: Marijino poducavanje, 1773

(216x116 cm, ulje na platnu, bez sign.)

Nekadasnja sporedna oltarna slika crkve sv. Kriza u Vacu

Restaurirala Zuzana Korhec Pap 2017.g. u Gradskom muzeju Subotica.

Hatoldal
Poledina

UV-lumineszcens felvétel
UV-fluorescentni snimak

A restauralas menete

- a festett feliilet levédése

- a hatoldal tisztitdsa, az atiitott tomitdmassza mechanikus eltavolitasa
- a huzoszélek megerdsitése

- a deformalodasok megsziintetése

- viasz-dammargyantds ( 60: 40% ) konzervalds és natronpapirréteg
felvasalasa

- a festett feliilet feltdrdsa: az atfestések eltdvolitdsa Kromofag-
olajolddval, a kordbbi fehér szinli enyves tomités eltdvolitdsa az eredeti
festékrétegrol

- zselatinos szinezett (sdrga) krétamasszas tomités

- 1jboli atvasalds vakuum asztalon

- dublirvaszon felragasztasa PVAC vizes diszperzidval
- felfeszités vakkeretére

- lakkozas dammar lakkal

- beilleszked¢ olajretus lakkal higitva

- védOréteg felvitele
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UV-lumineszcens felvétel
UV-fluorescentni snimak

Surlo felvétel
Snimak pomocu bocnog osvetljenja

Kutatoablak
Probno ciscenje

Részletfelvétel a vaszonillesztésre
Spajanje platna - detalj

Félbetisztitott allapot
Polu ociS¢eno stanje

Metoda restauracije

- zastita slikane povrsine

- ¢iS¢enje poledine i mechanicko odstranjivane smese zakitiranje,koja je
prodirla

- pojacanje rubova

- odstranjivanje deformacija

- konzervacija pomocu smese voska i damar smole ( 60: 40% ) i
dopeglanje sloja natron papira sa poledine

- odstranjivanje potamnelog starog vernira i preslika sa rastvorom
»-Kromofag” i bele kredno-tutkalne smese koja je pokrivala i originalni
bojeni sloj

- rekonstrukcija podloge toniranim (zutim) kredno-tutkalnim kitom

- dopeglanje na vakum stolu

- dubliranje pomocu lepila vodene disperzije PVAC
- §panovanje na slepi ram

A keresztmetszet-csiszolat felvétele
Mikroskopski snimak poprecnog preseka

- lakiranje damar smolom
- retusiranje ispoS¢enim uljanim bojama
- nanoSenje zastitnog vernira



